
PLANIFICATION DU TRAVAIL DE FINITION MODULE 1

1.3  Reconnaître un processus de finition

La plaquette-échantillon est un modèle de finition défini pouvant être reproduit. Il est primor-
dial de savoir interpréter les étapes de réalisation qui y sont représentées, ainsi que de bien
connaître l’équipement et les produits de finition nécessaires à sa réalisation.

Détermination des étapes de réalisation de la finition
Chaque entreprise possède sa propre dénomination pour la feuille de procédure, sur laquelle
est donnée toute l’information relative à la réalisation de la finition. Cette feuille contient, entre
autres, des précisions sur les étapes de production afin de déterminer :
– la teinte désirée;
– l’apprêt désiré;
– les effets spéciaux (s’il y a lieu);
– le recouvrement de finition désiré.




